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K2 GRAVON POWLOKA CERAMICZNA
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Powtoka ceramiczna
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Powtoka ceramiczna to obecnie najtrwalsza znana na swiecie forma zabezpieczenia lakieru i innych powierzchni.
Gwarantuje ona najwyzszy stopieh ochrony, a stopniem twardosci przewyzsza najtwardsze lakiery samochodowe. Po
zabezpieczeniu na lakierze pojawia sie przezroczysta i niewidoczna warstwa o grubosci nawet do 2-3 mikronéw, dzieki
ktérej jest on catkowicie odizolowany od niekorzystnego dziatania wszelkich czynnikéw zewnetrznych.

K2 GRAVON zabezpiecza powierzchnie przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV, solg, ptasimi
odchodami, opadami i sokami z drzew, pozostatosciami po owadach, korozja i uszkodzeniami mechanicznymi,
spowodowanymi np. uderzeniami kamieni o karoserie. Chroni lakier przed powstawaniem defektéw obnizajgcych
potysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowan. Dzieki powtoce ceramicznej nie ma koniecznosci
woskowania samochodu, a ze wzgledu na doskonate odpychanie zabrudzen i wtasciwosci samoczyszczace mozna
zmniejszy¢ czestotliwos$¢ mycia. W przeciwienstwie do woskow, powtoki ceramicznej nie da sie zmy¢ przy pomocy
Srodkéw chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposéb zabezpieczenia powierzchni. Jedynym sposobem
usuniecia powtoki jest maszynowe wypolerowanie. Powtoka ceramiczna zabezpiecza réwniez przed graffiti, naniesiona
farba nie przylega do powierzchni i tatwo daje sie usunad.

Sposob uzycia

Optymalne warunki naktadania:

Temperatura otoczenia od 10°C do 35°C.Naktada¢ w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.Nie nanosi¢ w warunkach
nadmiernej wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni:

Umy¢ i doktadnie osuszy¢ lakier.Powierzchnia powinna by¢ wolna od smoty, brudu, woskow, olejkow z past,
zabezpieczen fabrycznych. W celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen, zalegajacych w porach lakieru, zaleca sie uzycie
glinki do lakieru K2Lakier z defektami i rysami nalezy wypolerowaé maszynowo, np. przy pomocy maszyny polerskiej

i past K2 LUSTER.

Aplikacja:
Przed przystapieniem do aplikacji powtoki ceramicznej nalezy dokfadnie odttusci¢ powierzchnie zmywaczem K2 KLINET,
uzywajgc mikrofibry - np. mikrowtokno K2 BONA.Opcjonalnie nanies¢ K2 Gravon Primer, przy pomocy polerki



mechanicznej, ktéry dodatkowo wzmocni wigzanie powtoki ceramicznej z powierzchnig lakieru. Powtoke ceramiczng
mozna naktadad po godzinie od momentu wypolerowania

Doktadnie wstrzasng¢ butelke i natozy¢ 6-8 kropli na na sucha chusteczke owinietg na aplikatorze.(Pierwsza aplikacja
moze by¢ dwukrotnie bardziej obfita, dzieki czemu aplikator zostanie zaimpregnowany i powtoka nie bedzie wysychata
na jego powierzchni w trakcie naktadania.)

Naktada¢é krzyzowo, jednorazowo na powierzchnie nie wieksze niz 50x50 cm.Po 1-2 minutach od natozenia w temp. ok.
20°C, wypolerowa¢ powierzchnie przy pomocy mikrowtékna (wyzsza temperatura skraca czas schniecia, nizsza
wydtuza). Nie dopuszczad do wyschniecia powtoki na lakierze.

Po natozeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczeka¢ min. 1 godzine i natozy¢ kolejna (dla uzyskania maksymalnej
trwatosci natozy¢ 3 warstwy).

Opcjonalnie, po natozeniu ostatniej warstwy natozy¢ produkt K2 GRAVON RELOAD, ktéry dodatkowo nadaje poslizg

i pogtebia kolor.

Po aplikacji:

Pozostawi¢ auto w suchym pomieszczeniu na min. 8 godzin.Przez nastepnych 7 dni nie my¢ auta przy uzyciu
jakichkolwiek Srodkéw chemicznych.Do regularnej konserwacji powtoki (co 3-6 miesiecy) zaleca sie uzycie produktu K2
GRAVON RELOAD.



